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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 195 11 829

BPatG 154
08.05



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 15. Marz 2011 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner sowie die Richter Katker, Dipl.-Ing. Rippel und

Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

Das Patent wird aufrechterhalten.

Grinde

Der Patentinhaber hat das Patent 195 11 829 am 30. Marz 1995 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldet. Die Erteilung des Patents mit der Bezeich-

nung

~Schneidwerkzeug”

ist am 15. Dezember 2005 veroffentlicht worden.

Am 15. Méarz 2006 hat die Einsprechende gegen das Patent Einspruch erhoben.
Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfahig sei.
Weiterhin ist sie sinngemal der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents
Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie beim Deut-

schen Patent- und Markenamt urspriinglich eingereicht worden ist, weil das



Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach die weiche Gleitschicht ohne Zwi-
schenschaltung einer Hartschicht angeordnet sein soll, so nicht den urspringli-

chen eingereichten Anmeldungsunterlagen entnehmbar sei.

Sie hat ihren Einspruch auf die folgenden Druckschriften gestitzt:

D1: DE 3730378 A1
D2: DE 3730377 A1
D3: DE 36 28 262 Al
D4: DE 2357 134 A
D5: DE-AS 1 296 805
D6: DE-AS 1271495
D7: DD 202 898 B
D8: WO 89/02328 A1
D9: DE 38 26 239 Al.

In der mundlichen Verhandlung tragt die Einsprechende vor, dass der Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1 fiir einen Fachmann nahe gelegt sei, weil bereits
die D1 oder die D2 Schneidwerkzeuge zum Inhalt hatten, die bis auf das Merkmal
der weichen Gleitschicht alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 des
Streitpatents zeigten. Das Vorsehen einer weichen Gleitschicht werde vom Fach-
mann im Bedarfsfall ohne weiteres vorgesehen und sei zudem bereits durch die

D7 nahegelegt.

Die Einsprechende stellt den Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag, das Patent aufrechtzuerhalten.

Der Patentinhaber tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und fuhrt

aus, dass die von der Einsprechenden herangezogenen Druckschriften D1 bzw.

D2 selbst in der Ausfuhrung mit symmetrischen Hauptschneiden keine zusam-



menhangenden Hauptschneiden hatten, weil bereits aufgrund der erheblichen
Tiefe der wellenférmigen Hauptschneiden nur einzelne schneidende Bereiche
wirksam waren. Daruber hinaus unterscheide sich der Streitpatentgegenstand
auch durch die spezielle Gleitbeschichtung, die in dieser Weise nicht aus der D7

bekannt oder nahe gelegt sei.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

~Schneidwerkzeug, insbesondere Bohrer, Fraser, Gewindebohrer,
Reibahle, Senker, mit einem Schaft und einem Schneidteil (2), an
dem zumindest eine Schneide (9; 28) zur zerspanenden Bearbei-
tung eines Werkstiicks (30) vorgesehen ist, wobei das Schneidteil
ohne Zwischenschaltung einer Hartschicht mit einer weichen
Gleitschicht aus der Gruppe der Sulfide, Selenide, Telluride, wie
z. B. MoS;, MbS,, TaS;, WS;, MoSe,, MbSe,, TaSe,, WSe,,
MoTe,, NbTe,, WTe, oder Mischverbindungen davon beschichtet
ist, und wobei in einer Freiflache (10) des Schneidwerkzeugs (2)
eine Vielzahl von nebeneinanderliegenden, wellenformigen Aus-
nehmungen (14) und/oder in einer Spannut (4, 5) im Bereich der
Schneide (8, 9) zumindest eine Rille (18) ausgebildet ist, derart,
dass eine zusammenhangende wellenférmige Hauptschneide ent-
steht.”

Hinsichtlich des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen, abh&n-
gigen Patentanspriiche 2 bis 12 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt

der Akten und die Patentschrift verwiesen.



1. Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten Aufhebung der Ubergangs-
vorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpetuatio
fori" gemall § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. 8§ 99 Abs. 1 PatG zustandig
(vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f.

- Informationsuibermittlungsverfahren I1).

2. Der Patentgegenstand betrifft nach Absatz [0001] der Streitpatentschrift ein
Schneidwerkzeug, wie beispielsweise einen Bohrer, Fraser, Gewindebohrer,
Reibahle oder Senker.

Nach den Ausfuhrungen im Absatz [0004] der Beschreibungseinleitung der Streit-
patentschrift hatten herkdmmliche Schneidwerkzeuge entweder in der Spannut
oder in der Hauptfreiflache Rillen ausgebildet, die sich zur Hauptschneide und
durch diese hindurch erstreckten. Auf diese Weise werde die Arbeitsschneide in
einzelne schneidende Bereiche unterteilt. Die Rillen wirkten somit als Span-
brechernuten, die die wirksame Lénge der in Eingriff befindlichen Schneiden ver-
kirzten.

Andere Druckschriften hatten Schneidwerkzeuge zum Inhalt, deren Verschleil3fes-
tigkeit durch Beschichten mit Hartstoffschichten erhoht wird.

Daher liegt dem Streitpatent nach Absatz [0011] der Streitpatentschrift die Auf-
gabe zu Grunde, ein Schneidwerkzeug zu schaffen, das bei einfachem Aufbau
eine verbesserte Standzeit bei hoherer Schnittgeschwindigkeit oder reduzierten

KihImittelmengen zulasst.

Der erteilte Patentanspruch 1 lasst sich wie folgt gliedern:

1. Schneidwerkzeug, insbesondere Bohrer, Fraser, Gewinde-
bohrer, Reibahle, Senker,



1.1 mit einem Schaft und

1.2 einem Schneidteil (2),

1.3 an dem Schneidteil (2) ist zumindest eine Schneide (9;
28) zur zerspanenden Bearbeitung eines Werk-
sticks (30) vorgesehen;

1.4 das Schneidteil ist ohne Zwischenschaltung einer
Hartschicht mit einer weichen Gleitschicht aus der
Gruppe der Sulfide, Selenide, Telluride, wie z. B. MoS,,
MbS,, TaS;, WS,, MoSe;, MbSe,, TaSe,, WSe,,
MoTe,, NbTe,;, WTe, oder Mischverbindungen davon
beschichtet;

1.5 in einer Freiflache (10) des Schneidwerkzeugs (2) ist
eine Vielzahl von nebeneinanderliegenden, wellen-
formigen Ausnehmungen (14) derart ausgebildet,

1.5.1 dass eine zusammenhangende wellenférmige
Hauptschneide entsteht.
1.6 und/oder
in einer Spannut (4, 5) im Bereich der Schneide (8, 9)
ist zumindest eine Rille (18) derart ausgebildet,
1.6.1 dass eine zusammenhangende wellenférmige

Hauptschneide entsteht.

Die Merkmale 1.1 bis 1.3 beschreiben die typischen und notwendigen Merkmale
eines rotierend angetriebenen Schneidwerkzeugs, beispielsweise eines Bohrers,
Frasers, Gewindebohrers, Reibahle oder Senkers.

Gemal3 den und/oder verkntpften Merkmalskomplexen 1.5 und 1.6 weist das
Schneidwerkzeug entweder in der Freiflache oder in der Spanflache oder in bei-
den Flachen im Bereich der Schneide zumindest eine Rille auf, so dass eine zu-
sammenhangende wellenformige Hauptschneide entsteht. Nach dem Merkmal 1.4
ist das Schneidteil ohne Zwischenschaltung einer Hartschicht mit einer weichen



Gleitschicht aus der Gruppe der Sulfide, Selenide, Telluride oder Mischverbindun-
gen davon beschichtet.

Aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 erschlief3t sich dem Fachmann, einem
Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau
mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Schneidwerkzeugkonstruk-
tion, dass somit das streitpatentgemalRe Schneidwerkzeug weder eine harte Zwi-
schenschicht noch eine harte Deckschicht aufweist.

Nach den Ausfuhrungen im Absatz [0055] der Beschreibung des Streitpatents las-
sen sich durch das Vorsehen einer weichen Gleitschicht auf einem harten Grund-
korper des Werkzeugs die Standzeit und damit auch die maximal mdglichen
Schnittgeschwindigkeiten erhéhen.

Nach Absatz [0013] der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift werde eine
wellenférmige Gestaltung einer zusammenhangenden Hauptschneide mit einer
speziellen Weichstoff-Beschichtung kombiniert, um somit ein Werkzeug mit Gber-
legenen Zerspanungs- und Standzeiteigenschaften zu schaffen. Denn durch die
wellenférmige Ausgestaltung der Hauptschneide ergebe sich zunéchst der beson-
dere Effekt, dass die wirksame Eingriffslange der Hauptschneide vergrol3ert
werde. Gleichzeitig sorge diese wellenférmige Hauptschneide dafur, dass der an
der Hauptschneide entstehende Span einen Querschnitt erhalte, der gegentber
Biegebeanspruchungen steifer sei. Dies wirke sich vorteilhaft auf die Zerspanung
aus, indem die Spéane kirzer brechen. Die streitpatentgemaf3e Weichstoffschicht
verringere die Reibung zwischen dem entstehenden, nunmehr steiferen Span und
dem Werkzeug, was sich besonders positiv auf den Verschleil3 des Werkzeugs
und die Zerspanungsgeschwindigkeit auswirke.

3. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Ubrigen zulés-
sig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg, denn der Gegenstand nach dem

erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents ist patentfahig.

3.1 Die erteilten Patentanspriche 1 bis 12 sind zulassig, weil deren Merkmale in

den Ursprungsunterlagen offenbart sind.



Die Merkmale 1 bis 1.3 des erteilten Patentanspruchs 1 sind im Oberbegriff des
ursprunglich eingereichten Anspruchs 1 offenbart. Das Merkmal 1.4 des erteilten
Patentanspruchs 1 ist in dem ursprunglichen Anspruch 1 (kennzeichnender Teil) in
Verbindung mit Anspruch 6 offenbart, wobei sich der Begriff ,weiche* Gleitschicht
aus der Offenbarung einer geringeren Harte bereits aus den Patentanspriichen
ableiten lasst. Die Ergdnzung, wonach das Schneidteil ohne Zwischenschaltung
einer Hartschicht mit der weichen Gleitschicht beschichtet ist, ergibt sich aus Sei-
te 12, 1. Absatz, der urspringlichen Beschreibung, in der es urspringlich hiel3:
.-..durch das Vorsehen einer weichen Gleitschicht auf einer harten Grundschicht

oder einem harten Grundkorper lassen sich...”. Dabei bildet die Formulierung
,ohne Zwischenschaltung einer Hartschicht" einen Disclaimer, der - entgegen der
Auffassung der Einsprechenden - auch in dieser Weise eindeutig offenbart ist, weil
durch den Disclaimer die erste der beiden auf Seite 12, Absatz 1 der urspringli-

chen Beschreibung offenbarten Mdglichkeiten ausgeschlossen wird.

Das Merkmal 1.5 des erteilten Patentanspruchs 1 ist in dem ursprunglichen An-

spruch 9 offenbart.

Das Merkmal 1.6 des erteilten Patentanspruchs 1 ist in den urspringlichen An-
sprichen 12 sowie 13 offenbart.

Die Merkmale 1.5.1 bzw. 1.6.1 ergeben sich aus Seite 7, Zeilen 24 bis 26 der ur-

sprunglichen Beschreibung.

Die Merkmale der erteilten Patentanspriiche 2 bis 12 sind in den urspringlichen
Anspruchen 3, 5, 9 bis 17 offenbart.

3.2. Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Schneidwerkzeugs
nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist gegeben und wurde von der Einspre-
chenden auch nicht in Zweifel gezogen, so dass sich weitere Ausfihrungen hierzu

eribrigen.



3.3. Der Streitpatentgegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 beruht
auch auf einer erfinderischen Tatigkeit, denn fur die im Patentanspruch 1 aufge-

fuhrten Merkmale vermittelt der aufgezeigte Stand der Technik keine Anregungen.

Die D1 zeigt ein Schneidwerkzeug, insbesondere einen Bohrer oder Fraser, mit
einem Schaft und wenigstens einer Schneide (4, 5), bei der die Spannut (15) min-
destens auf einem Teil ihrer Wandung wellenartig ausgebildet sein kann und da-
her die Spanflache (21) mit langs laufenden, bis in die Arbeitsschneide hinein
durchgeflihrten Leitrillen (23) versehen ist. Dadurch entstehen die beispielsweise
in den Figuren 6, 8 oder 9 gezeigten wellenférmigen Hauptschneiden (4, 5). An-
ders als der Patentinhaber vortragt, entstehen auch hier eindeutig zusammenhan-
gende wellenformige Hauptschneiden, weil die Spannutwandungen entsprechend
den Ausfiihrungen in Spalte 6, Zeilen 5 bis 8 der D1 sinusformig ausgebildet sein
kénnen, wodurch sinusférmige Hauptschneiden entstehen, die ersichtlich keine
Hinterschneidungen haben. Demzufolge weist diese Druckschrift neben den
Merkmalen 1 bis 1.3 auch die Merkmale 1.6 sowie 1.6.1 des Patentanspruchs 1
des Streitpatents auf. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob diese aus der D1
bekannte zusammenhangende wellenférmige Hauptschneide - entsprechend dem
Vortrag des Patentinhabers - keinen langs der Schneidenlange zusammenhan-
genden Span erzeugt, weil ein derartiges Merkmal nicht Bestandteil des Patentan-
spruchs 1 ist. Unterschiedlich zum Streitpatentgegenstand nach Patentanspruch 1
ist bei dieser Druckschrift unstrittig das Merkmal 1.4, weil tGber eine Beschichtung

in der D1 nichts ausgesagt ist.

In &hnlicher Weise wie die D1 betrifft die D2 auch ein Schneidwerkzeug entspre-
chend den Merkmalen 1 bis 1.3 des Streitpatents. Im Gegensatz zur D1 sind dort
die sich bis zur Hauptschneide erstreckenden Nuten anstatt in der Spanflache in
der Freiflache angeordnet. Aus diesem Grund zeigt diese Druckschrift anstelle der
Merkmale 1.6 und 1.6.1 die Merkmale 1.5 und 1.5.1 des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents. Im Ubrigen geht diese Druckschrift nicht tber das hinaus, was be-

reits aus der D1 bekannt ist. Inshesondere ist auch hier nichts Uber eine Be-



-10 -

schichtung des Schneidwerkzeugs erwahnt. Vielmehr soll der Schneidkopf ent-
sprechend den Ausfuhrungen in Spalte 4, Zeilen 15 bis 20 der D2 méglichst als
Ganzes aus einem harten Schneidwerkstoff, beispielsweise Hartmetall oder PKD
oder CBN, bestehen.

Die Druckschrift D7 zeigt ein Hartstoff- und Festkorperschmierstoffschichtsystem,
das auf verschiedene Metallwerkstoffe, beispielsweise auf Schneid- und Zerspa-
nungswerkzeugen aufbringbar ist (Seite 2, Zeilen 5 bis 9).

Entsprechend den Ausfuhrungen auf Seite 5 und 6 der D7 wird nach einer ent-
sprechenden Vorbereitung der Metalloberflache zunachst eine Hartstoffschicht im
Nanometerbereich mittels Sputtern aufgebracht und anschliel3end ohne Unterbre-
chung des Vakuums eine Schicht mit hexagonaler Gitterstruktur auf die Hartstoff-
schicht aufgesputtert. Eine derartige Schicht mit hexagonaler Gitterstruktur kann
dabei Molybdéansulfid (MoSe,) sein. Somit wird ein Uberlagertes Hartstoff- und
Festkdrperschmierstoffschichtsystem erreicht, wobei sowohl das gemeinsame
Aufbringen ohne Unterbrechung des Vakuums als auch Begriffswahl ,Hartstoff-
und Festkorperschmierstoffschichtsystem” dem Fachmann klar zu erkennen ge-
ben, dass diese Beschichtung ein Schichtsystem bildet, das nur gemeinsam die
bezweckte Wirkung namlich eine Harteerhbhung bei gleichzeitiger Verminderung
des Reibungskoeffizienten der Schichten und einer Minderung des Verschlei3es
erzielt. Anders als beim Streitpatentgegenstand gemafll Merkmal 1.4 des Patent-
anspruchs 1 wird somit bei der D7 der zu beschichteten Korper nicht mit einer
weichen Gleitschicht ohne Zwischenschaltung einer Hartschicht versehen. Viel-
mehr leitet die D7 den Fachmann an, ein Schichtsystem aufzubringen, das aus

einer Hartstoffschicht und einer Uberlagerten Gleitschicht besteht.

Aus diesem Grund fihrt selbst eine Kombination der Druckschriften D1 bzw. D2
mit der D7 den Fachmann nicht zum Streitpatentgegenstand, bei dem das
Schneidteil ohne Zwischenschaltung einer Hartschicht mit einer weichen Schicht
beschichtet ist.



-11 -

Auch die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die eine Beschichtung
zum Inhalt haben, leiten den Fachmann nicht an, ein Schneidwerkzeug entspre-
chend den im erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents aufgeflihrten Merkma-

len auszubilden.

Die Druckschrift D4 zeigt ein Werkzeug, beispielsweise einen Bohrer, aus einem
harten Material, das eine Beschichtung in Form eines Uberzugfilms aus einem
Edelmetall, beispielsweise einem Gold-, Silber- oder Platinfilm erhalt, der nach
den Ausfuhrungen auf Seite 5, Mitte, wie ein Gleitmittel wirkt, so dass die Stand-

zeit des Werkzeugs erhoht wird.

Die Druckschrift D6 zeigt ein Verfahren zur Herstellung von Spiralbohrern, bei dem
vor einem Hartevorgang auf die nicht zu hartenden Abschnitte eine Deckschicht
aus Kupfer oder Messing aufgetragen wird. Nach den Ausflihrungen in Spalte 3
Zeilen 30 bis 42 soll diese Deckschicht anschliel3end vorzugsweise wieder besei-
tigt werden. Lediglich fur die Falle, dass die verbleibende Deckschicht in Teilberei-
chen des Werkzeugs einen Oberflachenschutz fir das Werkzeug bildet oder
gunstige Eigenschaften im Hinblick auf den Spaneabfluss hat, kann diese verblei-

ben.

Jedoch geben weder die D4 noch die D6 dem Fachmann Hinweise auf die Merk-
male 1.5 oder 1.6 des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents, weil die dort
gezeigten Bohrer keine Rillen in Span- oder Freiflache aufweisen. Weiterhin ha-
ben diese beiden Druckschriften andere weiche Gleitbeschichtungen zum Inhalt,
als die im Merkmal 1.4 des erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents aufge-
fuhrten Gleitbeschichtungen aus der Gruppe der Sulfide, Selenide, Telluride. Aus
diesem Grund kann selbst eine Kombination der Druckschriften nach der D1 bzw.
der D2 mit der D4 oder D6 den Fachmann nicht zum Streitpatentgegenstand nach

Patentanspruch 1 fhren.
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Auch die von der Einsprechenden herangezogenen einfachen fachiblichen Erwa-
gungen fuhren den Fachmann ausgehend von einem Schneidwerkzeug nach der
D1 oder der D2 nicht zum Streitpatentgegenstand. Denn falls der Fachmann, aus-
gehend von einem Schneidwerkzeug nach der D1 oder der D2, eine verbesserte
Standzeit bei héherer Schnittgeschwindigkeit oder reduzierten Kuhlmittelmengen
erreichen wollte, so wirde er in erster Linie den in der D1 oder D2 aufgezeigten
Losungsweg fur die Verschleil3minderung weiterverfolgen, wonach der normaler-
weise flache und breite Span entsprechend den Ausfiihrungen in Spalte 5, Zeilen
33 bis 40 der D1 bzw. Spalte 2, Zeilen 51 bis 57 der D2 mdglichst in einzelne
schmalere Spane zu unterteilen wére. Dies fuhrt den Fachmann jedoch diametral
weg von der Lehre des Streitpatents, nach der die wirksame Eingriffslange der
Hauptschneide zu vergro3ern ist, um auf diese Weise einen moglichst breiten
Span zu erhalten. Doch selbst fur den Fall, dass der Fachmann eine weiche Gleit-
beschichtung in Betracht z6ge, so wirde er allenfalls entweder die aus dem Stand
der Technik bekannten und bewéhrten Gleitbeschichtungen in Form eines Uber-
zugfilms aus einem Edelmetall bzw. aus Kupfer oder Messing oder ein Schicht-
system mit kombinierter Hartstoff- und Festkérperschmierstoffschicht Gberneh-

men.

Die Ubrigen im Zuge des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften nach
der D3, D5, D8 und D9, die von der Einsprechenden nicht weiter aufgegriffen wor-
den sind, liegen weiter ab vom Streitpatentgegenstand und bringen hinsichtlich der
Beurteilung der Patentfahigkeit keine neuen Gesichtspunkte, wie der Senat Uber-
pruft hat.

Die beanspruchte Lehre war daher nicht durch einfache fachibliche Erwagungen
ohne weiteres auffindbar; vielmehr bedurfte es dariber hinaus gehender Gedan-
ken und Uberlegungen, die auf erfinderische Tatigkeit schlieRen lassen, um zur

beanspruchten Losung zu gelangen.
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4. Die erteilten Unteranspriiche 2 bis 12 betreffen zweckméafige Ausgestaltun-
gen des Streitpatentgegenstands nach dem Patentanspruch 1, die Uber Selbstver-
standlichkeiten hinausreichen.

Dr. Zehendner Katker Rippel Dr. Dorfschmidt

Cl



