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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse HO1B des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 3. April 2018 wird auf-
gehoben.

2. Es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung ,Hochspan-
nungsdurchfiihrung“, dem Anmeldetag 26. Marz 2014 auf der
Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentanspriiche 1 bis 15, als Hauptantrag eingegan-
gen im Deutschen Patent- und Markenamt am
20. Januar 2018;

- Patentanspruch 16, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 7. Mai 2019;

- Beschreibungsseiten 1 bis 7 und 7a, eingegangen im
Deutschen Patent- und Markenamt am
20. Januar 2018;

- Beschreibungsseiten 8 bis 15,

- 1 Seite Bezugszeichenliste,

- 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, jeweils einge-
gangen im Deutschen Patent- und Markenamt am
4. April 2014.

Grinde

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 004 284.7 und der Be-
zeichnung ,Hochspannungsdurchfiihrung” wurde am 26. Marz 2014 bei gleichzei-

tiger Prifungsantragstellung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.



Die Prufungsstelle fir Klasse HO1B hat im Prifungsverfahren auf den Stand der

Technik gemal den Druckschriften

D1 EP1091365A1

D2 DE 3640180 Al

D3 DE1921299A

D4 AT 507 751 Al

D5 DE 3322149 A1

D6  US 2003/0 003 802 A1
D7 DE 4009 358 Al

D8  US 2005/0 199 418 A1
D9 DE 10 2010 050 684 Al

verwiesen und im ersten Prifungsbescheid vom 21. November 2014 sowie im La-
dungszusatz vom 11. Oktober 2017 ausgefuihrt, dass die Hochspannungsdurch-
fuhrung des urspringlichen Anspruchs 1 dem Fachmann durch die Druckschrift
D1 i. V. m. Druckschrift D2 zwar nahegelegt werde, dass aber eine durch die
Merkmale der urspringlichen Anspriiche 5 und 6 préazisierte Hochspannungs-
durchfihrung hinsichtlich des ermittelten Stands der Technik voraussichtlich pa-
tentfahig sein durfte. Mit Eingabe vom 26. Mai 2015 hat die Anmelderin den Aus-
fuhrungen der Prifungsstelle zunachst widersprochen, jedoch mit Schreiben vom
12. Dezember 2017 einen neuen Anspruchssatz vorgelegt, der neben einem ent-
sprechend dem Vorschlag der Prufungsstelle prazisierten Anspruch 1 einen neuen
nebengeordneten Verfahrensanspruch enthielt, der von der Prifungsstelle in ei-
nem Telefonat aber als nicht gewahrbar angesehen wurde. In der daraufhin am
18. Januar 2018 durchgefihrten Anhérung hat die Anmelderin die Patenterteilung
mit Anspruchsséatzen nach Haupt- und Hilfsantrag beantragt, die sich lediglich
hinsichtlich des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 16 unterschieden. Nach
der mit Eingabe vom 19. Januar 2018 erfolgten Einreichung von Reinschriften der
Anspruchssétze und der angepassten Beschreibungsseiten hat die Prifungsstelle

durch Beschluss vom 3. April 2018 die Anmeldung im Umfang des Hauptantrags



wegen fehlender erfinderischer Tatigkeit des Verfahrensanspruchs 16 bezuglich
der Druckschriften D1 und D2 zuriickgewiesen und auf Basis des Hilfsantrags ein

Patent erteilt.

Gegen diesen der Anmelderin am 6. April 2018 zugestellten Beschluss richtet sich
die am 26. April 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt Uber Fax einge-

gangene Beschwerde.

In der miindlichen Verhandlung am 7. Mai 2019 beantragt die Anmelderin:

1.

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse HO1B des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 3. April 2018 aufzuheben,

2.

ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,Hochspannungs-

durchfuhrung”, dem Anmeldetag 26. Marz 2014 auf der Grundlage

folgender Unterlagen:

- Patentansprtiche 1 bis 15, als Hauptantrag eingegangen im
Deutschen Patent- und Markenamt am 20. Januar 2018;

- Patentanspruch 16, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung am 7. Mai 2019;

- Beschreibungsseiten 1 bis 7 und 7a, eingegangen im Deut-
schen Patent- und Markenamt am 20. Januar 2018;

- Beschreibungsseiten 8 bis 15,

- 1 Seite Bezugszeichenliste,

- 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, jeweils eingegangen

im Deutschen Patent- und Markenamt am 4. April 2014.

Der in der mundlichen Verhandlung am 7. Mai 2019 Uberreichte nebengeordnete

Verfahrensanspruch 16 hat mit einer zusatzlichen Gliederung folgenden Wortlaut:



Verfahren zur Herstellung einer Hochspannungsdurchfiihrung (1),

(@)
(b)
()
(d)
(e)

(f)

(9)

(h)

()

@)

die zur Durchleitung eines spannungsfuihrenden Leiters (3)
vorgesehen ist

und die ein Mantelrohr (5) aus einem Faserverbundwerkstoff
(6),

eine hochspannungsseitige erste Armatur (7)

und eine erdseitige zweite Armatur (8) aufweist,

wobei die erste und die zweite Armatur (7, 8) jeweils mit dem
Mantelrohr (5) gasdicht verbunden sind,

und wobei die erste Armatur (7) das Mantelrohr (5)
abschlie3t und eine Durchfihrung (9) fur den Leiter (3)
umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine der beiden Armaturen (7, 8) und das
Mantelrohr (5) dadurch verbunden werden, dass die
wenigstens eine Armatur (7 oder 8) zumindest entlang eines
Axialabschnitts (11) vom Faserverbundwerkstoff (6) des
Mantelrohrs (5) umwickelt wird,

indem bei der Fertigung des Mantelrohrs (5) die wenigstens
eine der beiden Armaturen (7,8) als eine Erganzung zu einer
Wickelform fur ein Fasermaterial des Mantelrohrs (5)
eingesetzt wird, so dass die Verbindung der Armatur (7,8)
mit dem Mantelrohr (5) in den Fertigungsschritt des
Mantelrohrs (5) integriert ist,

wobei die zu verbindende Armatur (7,8) auf die Wickelform
fur das Mantelrohr (7,8) aufgesetzt wird,

anschlieBend die Armatur (7,8) zumindest entlang des
Axialabschnittes (11) gemeinsam mit der Wickelform unter
gleichzeitiger oder nachfolgender Zufihrung von Harz mit

den vorgesehenen Fasern umwickelt wird und



(k) die Wickelform nach dem Ausharten des Harzes entfernt

wird.

Anspruch 1 stimmt mit Anspruch 1 des Hilfsantrags tberein, zu dem die Prifungs-
stelle ein Patent erteilt hat. Er lautet mit einer zusatzlichen Gliederung folgender-

malfien:

Hochspannungsdurchfiihrung (1)

(@) zur Durchleitung eines spannungsfiihrenden Leiters (3),

(b) mit einem Mantelrohr (5) aus einem Faserverbundwerkstoff
(6),

(c) mit einer hochspannungsseitigen ersten Armatur (7)

(d) und mit einer erdseitigen zweiten Armatur (8),

(e) wobei die erste und die zweite Armatur (7, 8) jeweils mit dem
Mantelrohr (5) gasdicht verbunden sind, und

() wobei die erste Armatur (7) das Mantelrohr (5) abschlief3t
und eine Durchfiihrung (9) fur den Leiter (3) umfasst,

(g) wobei wenigstens eine der beiden Armaturen (7, 8) und das
Mantelrohr (5) dadurch verbunden sind, dass die wenigstens
eine Armatur (7 oder 8) =zumindest entlang eines
Axialabschnitts (11) vom Faserverbundwerkstoff (6) des
Mantelrohrs (5) umwickelt ist

(h) und wobei die wenigstens eine umwickelte Armatur (7 oder
8) einen Befestigungsbund (12) umfasst, dessen
AulRenflache als eine Mantelflache eines Kegelstumpfes (KS)
ausgebildet ist, derart, dass sich der Befestigungsbund (12)
in das Mantelrohr (5) hinein aufweitet und der
Befestigungsbund (12) mit dem Faserverbundwerkstoff (6)

des Mantelrohrs (5) umwickelt ist.



Hinsichtlich der Unteranspriche 2 bis 15, die ebenfalls mit den durch die Pri-
fungsstelle erteilten Ansprichen 2 bis 15 Ubereinstimmen, und der weiteren Ein-
zelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die geltenden Anspriiche 1 bis 15 sind aufgrund des Verschlechterungsverbots
(reformatio in peius) einer Beurteilung durch den Senat entzogen (vgl. BGH GRUR
1990, 109 — Weihnachtsbrief; Schulte/PUschel, PatG, 10. Auflage, 8 73 Rdn. 74

m. w. N.).

Anspruch 16 ist zuldssig (8§ 38 PatG) und gibt an, was unter Schutz gestellt wer-
den soll. Zudem ist das gewerblich anwendbare (8 5 PatG) Herstellungsverfahren
des Anspruchs 16 durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht
patenthindernd getroffen (88 1 bis 4 PatG) und damit patentfahig, so dass der Be-
schluss der Prifungsstelle fir Klasse HO1B des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 3. April 2018 aufzuheben und in dem beantragten Umfang ein Patent zu
erteilen war (8 79 Abs. 1 PatG i. V. m. § 49 Abs. 1 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft eine Hochspannungsdurchfihrung zur Durchleitung
eines spannungsfiihrenden Leiters mit einem Mantelrohr aus einem Faserver-
bundwerkstoff, mit einer hochspannungsseitigen ersten Armatur und mit einer
erdseitigen zweiten Armatur, wobei die erste Armatur und die zweite Armatur je-
weils mit dem Mantelrohr gasdicht verbunden sind, und wobei die erste Armatur

das Mantelrohr abschlief3t und eine Durchfiihrung fiir den Leiter umfasst.

Mit solchen Hochspannungsdurchfiihrungen werden insbesondere Hochspan-
nungsleiter aus einem mit Isoliergas (bspw. SFg, N2, CO,) isolierten System in ein
Luft-System oder umgekehrt aus einem Luft-System in ein mit Isoliergas isoliertes

System gefuhrt. Sie werden bspw. in Kraftwerken zur Ausleitung eines span-



nungsfiihrenden elektrischen Leiters in eine Hochspannungsleitung oder zur
Ubermittlung der Hochspannung in eine Hochspannungsschaltanlage eingesetzt,
wobei unter dem Begriff Hochspannung Spannungen im Bereich einiger kV bis zu
mehreren 100 kV zu verstehen sind und die Lange von mit Isoliergas geflllten
Hochspannungsdurchfilhrungen typischerweise im Bereich mehrerer Meter liegt.
Wegen der verglichen mit Luft vierfach héheren Durchschlagsfestigkeit von Iso-
liergasen wie SFg kann dadurch die Baugrof3e von Hochspannungsschaltanlagen
gegenuber Luftsystemen deutlich verringert werden, und eine Druckerh6hung in-
nerhalb des Isoliergas-Systems ermdoglicht eine weitere Reduzierung der Isolier-

abstande.

Da das zur Erhéhung der Durchschlagsfestigkeit eingesetzte Isoliergas SFg teuer
und klimaschéadlich ist, muss ein entsprechendes System gasdicht sein. Zudem
sollten die bendétigten Gasvolumina moglichst klein gehalten werden. Ublicher-
weise wird das Mantelrohr in einem separaten Fertigungsschritt als ein Faserver-
bundwerksttick mit einer endseitigen Fugestelle hergestellt und in einem weiteren
Fertigungsschritt auf die Flgestelle ein geeignetes Klebematerial aufgetragen.
Durch Aufschrumpfen der Armatur auf die vorbereite Fiigestelle wird ein Klebe-
schrumpfverbund zwischen der Armatur und dem Mantelrohr hergestellt, der die
Gasdichtigkeit insbesondere unter den gegebenen mechanischen Belastungen

gewahrleisten soll.

Die Gewahrleistung der Gasdichtigkeit erfordert demnach einen relativ hohen Fer-
tigungsaufwand, da die Herstellung einer gasdichten Verbindung zwischen den
unterschiedlichen Materialien technisch komplex und hinsichtlich des Fertigungs-
ablaufs aufwandig ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gasdichtigkeit auch
unter den auf die Durchfihrung wirkenden mechanischen Belastungen gewahr-

leistet bleiben muss. vgl. Beschreibungsseiten 1 bis 3, erster Absatz.

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe

zugrunde, eine Hochspannungsdurchfiihrung anzugeben, die moglichst einfach



und kostenginstig herzustellen ist, sowie ein zugehdoriges Herstellungsverfahren

anzugeben, vgl. Beschreibungsseite 3, letzter Absatz.

Gelost wird diese Aufgabe durch die Hochspannungsdurchfiihrung bzw. das Her-

stellungsverfahren nach den Ansprichen 1 bzw. 16.

Die beanspruchte Hochspannungsdurchfihrung ist in der nachfolgend wiederge-

gebenen Figur 1 schematisch dargestellt.

LIS . Zur Durchfiihrung eines elektrischen Lei-

ks T ters (3) zwischen einem mit Isoliergas iso-

7 ~ b2 lierten System GIS und einem mit Luft iso-

6 , : /_:g\% lierten System bzw. Luftsystem LIS um-
fé() TN fasst die Hochspannungsdurchfiihrung (1)
KS g :*;uiwg ein aus einem Faserverbundwerkstoff (6)
h‘drg - 1 | “‘i)\ gefertigtes Mantelrohr (5). Auf der Hoch-
N | - spannungs- bzw. Kopfseite der Hochspan-

19 “';|| 1, | nungsdurchfihrung (1) ist am Mantelrohr
> T 5 (5) eine erste Armatur (7) befestigt, und auf
19 a2 der Erdseite (G) ist das Mantelrohr (5) mit
20 25 einer zweiten Armatur (8) verbunden, die
TS%;: ; die Hochspannungsdurchfiihrung (1) an
| 16 30 einer Anlage (G) befestigt. Die hochspan-
nungss"eitige erste Armatur (7).wei.st eine

Gls G Durchfihrung (9) auf, durch die sich der

F_iB./] elektrische Leiter (3) zwischen dem Luft-

system LIS und dem mit Isoliergas isolierten System GIS erstreckt.

Sowohl die hochspannungsseitige erste Armatur (7) als auch die erdseitige zweite
Armatur (8) sind mit dem Mantelrohr (5) gasdicht verbunden. Der Innenraum der
Hochspannungsdurchfiihrung (1) ist mit einem Isoliergas (IG) gefullt, und die erd-

seitige zweite Armatur (8) ist am Mantelrohr (5) mittels einer Schrumpfklebever-
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bindung geflgt. Zur Befestigung am Mantelrohr (5) umfasst die hochspannungs-
seitige erste Armatur (7) einen sich Uber einen Axialabschnitt (11) erstreckenden
Befestigungsbund (12), der die Form eines Kegelstumpfes KS hat. Dementspre-
chend verjungt sich der Aullenumfang U des Befestigungsbunds (12) konisch vom
Mantelrohr (5) weg nach auf3en, so dass der AuRendurchmesser D1 am mantel-
rohrseitigen Ende des Befestigungsbunds (12) grol3er ist als der Aul3endurchmes-
ser D2 am kopfseitigen Ende des Befestigungsbunds (12). Die Mantelflache des
Befestigungsbunds (12) ist mit dem Faserverbundmaterial (6) des Mantelrohrs (5)
derart umwickelt, dass neben einer kraftschllissigen Verbindung zwischen der
ersten Armatur (7) bzw. dem Befestigungsbund (12) und dem Mantelrohr (5) zu-
gleich auch eine formschlussige Verbindung aufgrund der konischen Form des

Befestigungsbunds (12) gegeben ist.

Die Umwicklung des Befestigungsbunds (12) der ersten Armatur (7) mit dem Fa-
serverbundwerkstoff (6) des Mantelrohrs (5) erfolgt in einem gemeinsamen Ferti-
gungsschritt wahrend der Herstellung des Mantelrohrs (5), wozu die erste Armatur
(7) als Verlangerung der Wickelform fur das Mantelrohr (5) verwendet wird. An-
schlielBend werden der Befestigungsbund (12) und die Wickelform gemeinsam mit
Fasern fur den Faserverbundwerkstoff (6) des Mantelrohrs (5) umwickelt und ein
gasdichter, mechanisch stabiler und dauerhafter Verbund zwischen dem Befesti-
gungsbund (12) der ersten Armatur (7) und dem Mantelrohr (5) hergestellt. Da-

nach wird die Wickelform entfernt, vgl. Beschreibungsseiten 11 und 12.

2. Anspruch 16 ist zulassig.

Der unabhangige Anspruch 16 ist aus dem urspringlichen Sachanspruch 1 abge-
leitet und als Verfahren formuliert, was zulassig ist, da in der Beschreibung auf
Seite 3, letzter Absatz bis Seite 5, erster Absatz das zugehérige Verfahren erlau-
tert ist. Dabei entsprechen die Merkmale (a) bis (g) des Anspruchs 16 den als

Verfahren formulierten Merkmalen des urspringlichen Anspruchs 1, und die neu
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aufgenommenen Merkmale (h) bis (k) sind in der urspriinglichen Beschreibung auf
Seite 3, letzter Absatz und Seite 4, dritter Absatz offenbart.

3. Das gewerblich anwendbare (8 5 PatG) Herstellungsverfahren nach An-
spruch 16 ist hinsichtlich des vorgenannten Stands der Technik neu (8§ 3 PatG)
und es beruht diesem gegenuber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des zu-
standigen Fachmanns (8 4 PatG). Dieser ist hier als ein Ingenieur der Fachrich-
tung Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss und mehrjéhriger Berufserfah-
rung im Bereich der Entwicklung von Hochspannungsdurchfihrungen zu definie-

ren.

Gemal den kennzeichnenden Merkmalen (g) bis (i) des Anspruchs 16 werden bei
der Herstellung der Hochspannungsdurchfiihrung wenigstens eine der beiden Ar-
maturen und das Mantelrohr dadurch miteinander verbunden, dass die wenigstens
eine Armatur zumindest entlang eines Axialabschnitts vom Faserverbundwerkstoff
des Mantelrohrs umwickelt wird, indem bei der Fertigung des Mantelrohrs die we-
nigstens eine der beiden Armaturen als eine Ergdnzung zu einer Wickelform fur
ein Fasermaterial des Mantelrohrs eingesetzt wird, so dass die Verbindung der
Armatur mit dem Mantelrohr in den Fertigungsschritt des Mantelrohrs integriert ist,
wobei die zu verbindende Armatur auf die Wickelform fir das Mantelrohr aufge-

setzt wird.

Fur eine derartige Ausgestaltung des Herstellungsverfahrens einer Hochspan-
nungsdurchfihrung mit den Merkmale (a) bis (f) des Anspruchs 16 gibt es in dem

entgegengehaltenen Stand der Technik keine Anregung.

Die von der Prufungsstelle als nachstliegender Stand der Technik angesehene
Druckschrift D1 offenbart in den Figuren 1 bis 4 mit Anspruch 1 und Beschreibung
in den Absatzen [0012] bis [0017] mit den Worten des Oberbegriffs von Anspruch
16 ein
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Verfahren zur Herstellung einer Hochspannungsdurchfiihrung (Verbundisolator 1),

(@) die zur Durchleitung eines spannungsfihrenden Leiters (Leiter 6)
vorgesehen ist

(b) und die ein Mantelrohr aus einem  Faserverbundwerkstoff
(glasfaserverstarktes Kunststoffrohr 2),

(c) eine hochspannungsseitige erste Armatur

(d) und eine erdseitige zweite Armatur (Flansche 3 und 4) aufweist,

(e) wobei die erste und die zweite Armatur (3, 4) jeweils mit dem Mantelrohr
(2) gasdicht (vgl. Abs. [0015]): ,[...] dicht verschlossen [...]) verbunden
sind,

() und wobei die erste Armatur (3, 4) das Mantelrohr (2) abschlief3t und eine

Durchfiuhrung fur den Leiter (6) umfasst.

Ein Hinweis bezuglich der kennzeichnenden Merkmale (g) bis (i) des An-
spruchs 16 findet sich in Druckschrift D1 jedoch nicht. Denn samtliche Figuren von
Druckschrift D1 zeigen von aul3en auf das Rohr (2) aufgesetzte Flansche (3, 4),
wohingegen nach der Lehre der kennzeichnenden Merkmale (g) bis (i) des An-
spruchs 16 die Armatur vom Faserverbundwerkstoff des Mantelrohrs umwickelt
wird und sich folglich der umwickelte Teil der Armaturen bzw. Flansche innerhalb
des Rohres befinden muss. Da auch die Beschreibung und die Anspriiche dem
Fachmann keine diesbezugliche Anregung geben kodnnen, hat der Fachmann
ausgehend von Druckschrift D1 auch keinen Anlass das in Druckschrift D1 offen-

barte Verfahren entsprechend dem Kennzeichen des Anspruchs 16 abzuandern.

Im Unterschied zur anspruchsgemafen Lehre betrifft Druckschrift D2 keine Hoch-
spannungsdurchfihrung mit zwei endseitig angeordneten Armaturen, sondern
eine elektrische Durchfuhrung fur kryogene Anwendungen ohne zwei endseitig
angeordnete Armaturen. Gemalf3 Druckschrift D2 wird der Isolationskorper (7) der
elektrischen Durchfihrung durch einen mehrstufigen Wickelprozess hergestellt,
indem auf einem Wickeldorn (3) mit zwei Begrenzungsteilen (4, 5) ein inneres

Wickelteil (9) und darauf unter Zwischenlage von stiftartigen Leiterstiicken (10, 11)
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ein mittleres Wickelteil (17) aufgewickelt werden. Nach Aushartung dieses Zwi-
schenprodukts wird dieses zur Bereitstellung einer moglichst glatten rohrférmigen
Mantelflache ggf. durch Abdrehen nachbehandelt und dann ein Ful3teile (25, 26)
aufweisender metallischer Flansch (20) auf das Rohr aufgeschoben, im mittleren
Drittel des Rohrs positioniert und mit dem Rohr verklebt. Zusatzlich werden die
Ful3teile (25, 26) mit harzgetrankten Glasfaserstrangen (28a, b) umwickelt. Dabei
ist wesentlich, dass sich bei einer Abkiihlung von 300 auf 4,2 Kelvin die Material-
schrumpfungen von Flansch und Isolationskorper zwecks Gewahrleistung der
Dichtigkeit nur um 5% voneinander unterscheiden. In Druckschrift D2 findet der
Fachmann somit in erster Linie eine Anregung, auf ein bereits hergestelltes Man-
telrohr weitere Wickellagen aufzubringen und dadurch einen auf3eren Flansch an
dem Mantelrohr zu befestigen. Die Durchfuihrung (siehe Fig. 1) weist jedoch zu-
satzlich einen kurzen rohrformigen Uberstand auf, der durch einen Wickelkorper
(28a) gebildet wird, mit dem auch der Flansch (20) auf der AulR3enseite zu dessen
Befestigung umwickelt ist. Dieser Uberstand wird gebildet, indem auf die ansons-
ten fertiggestellte Durchfiihrung, die auch die Wickelteile (9) und (17) umfasst, und
das als Wickelhilfe dienende Teil (5) eine weitere Schicht aus harzgetrankten
Glasfaserstrangen gewickelt wird (vgl. Sp. 5, Z. 23 bis 32). Da die Durchfiihrung
prinzipiell auch als Armatur bezeichnet werden kann, ist somit aus Druckschrift D2
ein Herstellungsverfahren bekannt, bei dem im Wortlaut des Anspruchs 16.

(g) die wenigstens eine Armatur und das Mantelrohr (28a) dadurch verbunden
werden, dass die wenigstens eine Armatur zumindest entlang eines Axial-
abschnitts vom Faserverbundwerkstoff des Mantelrohrs (28a) umwickelt
wird,

(h) indem bei der Fertigung des Mantelrohrs (28a) die wenigstens eine Armatur
als eine Ergédnzung zu einer Wickelform (5) fur ein Fasermaterial des Man-
telrohrs (28a) eingesetzt wird, so dass die Verbindung der Armatur mit dem
Mantelrohr (28a) in den Fertigungsschritt des Mantelrohrs (28a) integriert

ist,
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(1) wobei die zu verbindende Armatur auf die Wickelform (5) fur das Mantelrohr
(28a) aufgesetzt wird (vgl. Fig. 1, wo man wegen der Grof3enverhaltnisse
wohl eher davon sprechen wirde, dass die Wickelform auf die Armatur auf-
gesetzt wird, doch sind diese Angaben relativ vom jeweiligen Standpunkt zu
sehen),

0) anschlieBend die Armatur zumindest entlang des Axialabschnittes gemein-
sam mit der Wickelform (5) unter gleichzeitiger oder nachfolgender Zufih-
rung von Harz mit den vorgesehenen Fasern umwickelt wird und

(k)  die Wickelform nach dem Ausharten des Harzes entfernt wird (vgl. Sp. 3,
Z.62 bis Sp. 4, Z. 3).

Letzteres ergibt sich auch aus dem verwendeten Material fur die Wickelform (5),

das sich mit dem Harz mdglichst wenig verbindet.

Bei dem Verfahren aus Druckschrift D2 wird jedoch keine Hochspannungsdurch-
fuhrung hergestellt, wie sie mit den Merkmalen (a) bis (f) des Anspruchs 16 bean-
sprucht wird. Auch eine direkte Eignung des Verfahrens zur Herstellung einer sol-
chen Durchfiihrung gibt es nicht, denn die GrélRenverhaltnisse zwischen Mantel-
rohr und Armatur des Anspruchs 16 sind deutlich unterschiedlich zu den in Druck-
schrift D2 gezeigten. Zudem gibt es fur den Fachmann keinen Hinweis darauf, wie
er dieses Verfahren abéndern muss, damit es fur die Herstellung einer Hochspan-
nungsdurchfihrung mit den Merkmalen (a) bis (f) geeignet ist. Damit kann Druck-
schrift D2 das Verfahren des Anspruchs 16 weder neuheitsschadlich vorwegneh-

men noch nahelegen.

Druckschrift D5, vgl. deren Anspriche 1 und 5 mit Beschreibungsseiten 2 bis 4
und Figur 1 offenbart eine aus Faserverbundstoff bestehende Armatur einer
Hochspannungsdurchfiihrung, die durch Wickeln direkt an das Mantelrohr ange-
formt wird. Demnach wird im Unterschied zum kennzeichnenden Merkmal (h) des
Anspruchs 16 die Armatur nicht bei der Fertigung des Mantelrohrs als eine Ergan-

zung zu einer Wickelform fir ein Fasermaterial des Mantelrohrs eingesetzt und die
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Verbindung der Armatur mit dem Mantelrohr auch nicht in den Fertigungsschritt
des Mantelrohrs integriert, sondern die Armatur mit dem bereits fertigen Mantel-
rohr verbunden. Folglich steht auch Druckschrift D5 dem beanspruchten Herstel-

lungsverfahren nicht patenthindernd entgegen.

Druckschrift D4 geht von der Problematik aus, dass durch Umwickeln hergestellte
Mantelrohre von Hochspannungsdurchfihrungen eine eingeschrénkte Stabilitat
und Isolationswirkung aufweisen kénnen und dass das ubliche Aufkleben der Ar-
maturen von auflen oder von innen auf das Mantelrohr hinsichtlich des Ferti-
gungsprozesses einen hohen Ausschuss aufweist. Als Losung schlagt Druck-
schrift D4 vor, das Mantelrohr und die Armatur aus einem faserverstarkten Kunst-
stoff durch Flechten einstiickig herzustellen. Somit kann auch Druckschrift D4 dem
Fachmann keine Anregung bezlglich einer Kombination der kennzeichnenden
Merkmale (g) und (h) von Anspruch 16 geben. Insbesondere kdonnen die Druck-
schriften D4 und D5 auch in Zusammenschau dem Fachmann das beanspruchte
Verfahren nicht nahelegen, da er daraus als vorteilhafte Varianten lediglich ent-
nimmt, entweder die Armatur mit dem fertigen Mantelrohr durch Kleben bzw. Wi-
ckeln zu verbinden oder die Armatur und das Mantelrohr einstlickig durch Flechten
in einem gemeinsamen Fertigungsschritt herzustellen, aber nicht die Variante ent-

sprechend dem Kennzeichen des Anspruchs 16.

In Druckschrift D3 ist ein glasfaserverstarkter Kunststoff-Hangeisolator beschrie-
ben, bei dem gemald Anspruch 4 die Armaturen die Enden des dem Mantelrohr
entsprechenden Glasfaserstrangs umfassen und zusatzlich mit reinharzgetrank-
tem Glasgewebeband umwickelt sind. Da die Armaturen den Glasfaserstrang von
aulBen umfassen, sind auch durch Druckschrift D3 die Merkmale (g) und (h) des
Anspruchs 16 weder vorweggenommen noch nahegelegt, wonach wenigstens
eine der beiden Armaturen und das Mantelrohr dadurch verbunden werden, dass
die wenigstens eine Armatur zumindest entlang eines Axialabschnitts vom Faser-
verbundwerkstoff des Mantelrohrs umwickelt wird, indem bei der Fertigung des

Mantelrohrs die wenigstens eine der beiden Armaturen als eine Erganzung zu ei-



-16 -

ner Wickelform fur ein Fasermaterial des Mantelrohrs eingesetzt wird, so dass die
Verbindung der Armatur mit dem Mantelrohr in den Fertigungsschritt des Mantel-

rohrs integriert ist.

Im Fokus der Druckschrift D8 steht die Bereitstellung einer Hochspannungs-
durchfihrung mit integrierter Abschirmelektrode. Sie offenbart in Fig. 1a und 2a
mit Beschreibung in Abs. [0030] und [0033] in Ubereinstimmung mit dem Oberbe-
griff des Anspruchs 16 ein

Verfahren zur Herstellung einer Hochspannungsdurchfihrung (high-voltage
bushing 1),
(@) die zur Durchleitung eines spannungsfilhrenden Leiters (electric conductor
3) vorgesehen ist
(b) und die ein Mantelrohr (gas chamber 20, hollow cylinder with an axis 3a,
insulator part 2, 2a, 2b) aus einem Faserverbundwerkstoff (GFK tube,
glass-fiber reinforced plastic tube),
(c) eine hochspannungsseitige erste Armatur (second installation flange 8 on
the voltage side)
(d) und eine erdseitige zweite Armatur (first installation flange 4 on the
grounded side) aufweist,
(e) wobei die erste und die zweite Armatur (8, 4) jeweils mit dem Mantelrohr
(2) gasdicht (insulating gas SFg) verbunden sind,
() und wobei die erste Armatur (8) das Mantelrohr (20) abschliel3t und eine
Durchfihrung fur den Leiter (3) umfasst.

Eine Anregung bezuglich der kennzeichnenden Verfahrensschritte des An-
spruchs 16 kann Druckschrift D8 dem Fachmann aber nicht geben, denn in Abs.
[0004] wird nur darauf hingewiesen, das aus einem Faserverbundwerkstoff (GFK)
bestehende Mantelrohr wie Ublich durch Umwickeln unter Zufiihrung von Harz
vorab herzustellen, und auch die Figuren zeigen keine von auf3en durch das

Mantelrohr umwickelte Armatur.
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Die weiteren Druckschriften D6, D7 und D9 wurden von der Prifungsstelle ledig-
lich hinsichtlich der Merkmale abhangiger Anspriiche vorgelegt und haben an-
sonsten vor der Prufungsstelle und in der mindlichen Verhandlung keine Rolle
gespielt. Sie konnen dem Fachmann ebenfalls keine Anregung hinsichtlich des

Kennzeichens von Anspruch 16 geben.

Zu den der Beurteilung durch den Senat entzogenen Anspriichen 1 bis 15 hat die
Prufungsstelle bereits dargelegt, dass es im ermittelten Stand der Technik keinen
Hinweis bezlglich dessen Merkmals (h) gibt und die darin beanspruchte Hoch-

spannungsdurchfihrung demgegentber patentfahig ist.

Da das Verfahren nach dem selbstandigen Anspruch 16 neu gegentber den
Druckschriften D1 bis D9 ist und dem Fachmann durch diesen Stand der Technik
auch nicht nahegelegt wird, ist es patentfahig und der dem Antrag zugrundelie-
gende Anspruchssatz somit gewéhrbar.

Zudem sind in der geltenden Beschreibung mit Zeichnung die Hochspannungs-

durchfihrung und das Verfahren gemal3 den Anspriichen ausreichend erlautert.

4. Bei dieser Sachlage war das Patent im beantragten Umfang zu erteilen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmangel gertgt wird, nam-
lich

1. dass das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt
war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133
Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische

Poststelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite
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www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreich-
bar. Die Einreichung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments
in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen

Signatur zu versehen.

Dr. StroRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann

pro



